ABNAHMEPRUFZEUGNIS N 10204/2005-3.1

INSPECTION CERTIFICATE

Besteller / Purchaser

M Kazakhmys
KiVi ¥

Mansfelder Kupfer und mbH

nnie Stelie, Kenn-Nr.: 0045

Lichtidcherberg 40
06333 Hetistedt / Germany
Telefon +49 (0)3476 89 3023 / 2375
Fax: +49 (0)3476 88 2919/ 3745

Auftragsnr./Pos. / Contract-No./ltem | Bestellnr. / Order no. Kundenmat.-Nr. Datum / date Lie hein-Nr. / Delivery note No,
0000835405/000004 BSC2010191 23.06.2010 %125664

Erzeugnis / Product ! Werkstoff / Material
Plate hot C46400 25 x 1500 x 3000 mm C46400AS /BT71M/2004

Abmessung / Dimension
25*1.500 * 3.000 mm

Lieferz d :
Mz% 171/B171M/2004

Lieferbedingungen / Terms of delivery )
Material is ROHS compliance

Verpackung [ shipping units

Charge / Batch
Calli

Stiick / Pieces 2 2
Masse / Weight

Gesamtgewicht: / Weight total: 3836 kg

Mechanische Anforderunge

chanical properties _-

Charge / Batch 2391 ¥ 2391
Probendatum / Date 20100603
Probe / Sample 0038

Rm min. 345 Nfmm?
Rp 0,2 min. 140 N/mm?
Rt0,5 min. 140 N/mm?

A50 min. 35 %

derunnen | chemical properties

2391

61,65 =

0,91

0,005
0,008
Rest

max: 0,100 %
- %

Die Mai- und Formtoleranzen entsprachen den Bestellvorgaben. Es wird bestiligt, dall die
Lieferung geprift wurde und den Versinbarungen bei der Bestellannahme entsprichl, e .

|

The dimensional- and shapetolerances conform Lo the requiremeants. We hereby certify, tlgal the

material deseribed ahove has hean testad and complias with the terms of lhe ardar mnt%lg
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